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MÁQUINA DE PULIDO ACELERADO

NORMA: EN 1097-8, EN 1341, 1342,
1343 (PIEDRAS Y BLOQUES DE PAVIMENTACIÓN)

Dimensiones (L x A x H)

Potencia nominal

Rueda de rodadura

Rueda de caucho

Carga aplicada a las probetas

Caudal de esmeril

Agua

Polvo de esmeril

Agua

Alimentación eléctrica

550x630x1600 mm

400 W

315 a 325 rpm

Diám. 200x44mm, 69IRHD±3IRHD

715 a 735 N

esmeril 20 a 34 g/min

20 a 34 ml/min

2 a 4 g/min

5 a 8 ml/min

CA 380 V 50 Hz

Se utiliza para medir la resistencia 
de la piedra para carreteras a la 
acción de pulido de los neumáticos 
de los vehículos sobre la superficie 
vial. Esta máquina proporciona un 
método para preparar probetas de 
piedra pulida destinadas a su uso 
con el medidor de fricción en un 
entorno de laboratorio.

ACCESORIOS
48­D0525/1  rueda de caucho


